Keratique Braun

fage not fodpd or type unknown

Ceny
Obklad (m2) - 68.00 Eur

Popis

Keratique Braun je dlazbova tehla z palenej prirodnej hliny, ktord si trvalo udrziava krasne prirodzené farby. Hodi sa na stvarfiovanie
terds, prijazdovych ciest do domu a vchodov, ako aj schodov a réznych inych miest. Je vhodna pre pojazd osobnymi autami. Material
je oderuvzdorny, mrazuvzdorny a odolny voci poveternostnym vplyvom. Takisto je odolny proti sklzu a ma bezpecnu naslapnost.

Technické udaje

Technické udaje: rozmery: 20x 10 cm
hrdbka: 5,2cm
pocet ks v m2: 48 ks/m2
hmotnost na ks: 2,4 kg/ks

Navod na montaz

Tehlovu dlazbu Keratique Braun mozeme kldst do piesku. Tehly s drsnym povrchom sa kladu l'ahko zvinenym povrchom nahor,
oznacenie Sipkou na Celnej strane musi ukazovat nahor. Tehly s hladkym povrchom sa ukladajd razenym povrchom nadol. Ako prva
sa kladie nosnd, resp. mrazuvzdorna vrstva, v potrebnej hribke z drveného kameniva frakcie 8-16 mm, alebo zo Strkopiesku frakcie
0-35 mm. Podkladova vrstva (ako aj vSetky ostatné) musi byt vodopriepustna. Pri viacerych strkovych vrstvach sa musi zriadit jedna o
hrdbke cca 15 cm na prerusenie kapilar (strk bez jemnych frakcii 16-32 mm). V pripade potreby sa zriadi vrstva mechanickej
stabilizacie o hribke 5-15 cm z drveného kameniva frakcie 0-18 mm. VSetky vrstvy treba patri¢ne zhutnit vibra¢nou doskou. Ako
vrstva na bezprostredné kladenie dlazby sa pouzije piesok frakcie 0-7 mm alebo drvené kamenivo frakcie 3-7 mm. Tato vrstva sa
rozhrnie a urovna pomocou stahovacej dosky v pasoch medzi drevenymi hranolmi. Kladenie dlazby zacina ulozenim a urovnanim
prvych dvoch tehal, ktoré tvoria okraj pasu. M6zeme pouzit hlinikovy uholnik alebo Spagat s prichytkami na urovnanie smeru
kladenia. Skary su Siroké 3-5 mm. Tehly sa urovnavaji pomocou gumového kladiva. Delenie tehal sa robi pomocou 3pecialnych
lamaciek alebo pomocou rozbrusovacky s vhodnym kotG¢om. Celd tehla sa na hornej ploche nareze do hibky cca 1 cm a klepnutim
murarskeho kladiva na spodnu plochu tehly sa rozpoli. Medzery sa vyskaruja c¢istym kremicitym pieskom frakcie 0-2 mm, pri SirSich
Skarach prip. aj drvenym kamenivom frakcie 4-6 mm. Vyskarovana plocha sa na zaver moze zhutnit 'ahsou vibra¢nou doskou
opatrenou gumovou platiou. Po zhutneni sa doplIni piesok do skar.

Ked je pre dlazbu z tehal Keratique Braun podlozim betédnova doska, uklada sa dlazba do tenkovrstvej lepiacej malty. Beténova doska
musi byt kvéli odvodneniu vyspadovana v sklone cca 2 %. Velkoplosny betdénovy podklad by mal byt rozdeleny pomocou dilatacnych
gkar na mensie celky o maximalnej ploche 25 m2 s diZkou strany max. 6,0 m. Lepiaca malta pre dlaZbu sa nanasa vac$ou ozubenou
stierkou. Skarovanie sa vykonava po niekolkych dfioch. V pripade dlazby s hladkym povrchom sa riedka $kadrovacia malta rozleje na
celt plochu a gumovou stierkou sa vtiera do Skar. Tento postup je nutné dvakrat az trikrat zopakovat. V pripade dlazby s drsnym
povrchom sa na Skarovanie pouziva specialny lievik, ktorym sa skarovacia malta vnasa priamo do Skar tak, aby nedoslo k znecisteniu
dlazby. Po zatuhnuti Skarovacej malty (Pozor! Nie po stvrdnuti!) sa dlazba vycisti najskér nasucho a nasledne niekol'kokrat mokrou
Spongiou. Na odstrdnenie cementového povlaku (v pripade potreby, min. po 2 dnoch) je najdostupnejsie pouzitie zriedeného roztoku
kyseliny solnej (33 %) v pomere 1 : 30 max. 1 : 10 alebo roztoku kyseliny octovej. Na zaver sa dlazba opldchne Cistou vodou.

*ndvod na montaz bol prevzaty z Technického katalégu 2006 firmy Semmelrock Stein+Design Dlazby s.r.o.

*informécie o vykvetoch a moznostiach ich pripadnych reklamdcii ndjdete v ¢ldnku Nieco o vykvetoch


http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/nieco-o-vykvetoch-27.php

